MODULES
DOCUMENE3.14

Températures de repassage recommandées [modifier]
Planche a repasser (2008).
Planche a repasser (2008).

* Toile : 240 °C

* Triacétate : 200 °C
* Coton : 204 °C

* Viscose : 190 °C

* Laine : 148 °C

* Polyester : 148 °C
* Soie : 148 °C

* Acétate : 143 °C

* Acrylique : 135 °C
* Lycra/Spandex : 135 °C
* Nylon 6.6: 135 °C

(Source:  inconnue)
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